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SAMPLE NO. PLACE LOCATION 

- 
P 4626 10-20 N. Brenda PM 1/11 

27 20-40 11 11 

28 40-60 11 11 

29 60-80 I1 11 

30 80-100 11 11 

31 100-120 'I 11 

32' 120-140 I' 11 

I NORANDA EXPLORATION CO. LTD. 92H/16E 
Assay f o r  Cu. 

, 
SAMPLED e y  WIDTH cu TYPE - 

10 0,OL P,B* 
20 TR 11 

11 TR. ?I 

11 TR I1 

11 TR 11 

11 0.01 11 

ir 0.02 I1 

I . .  
. I  

. .  
. .  

* -  

DATE 

9 33 140-160 11 I?  

. 34 160-180 1' 11 11 0,04 
35 180-200 '1 I 1  I 1  0.02 

P 4636 10-20 11 PH 1/12 10 0.01 
. 37 . 20-40 II I1 20 TR 
. 38 40-60 I ?  11 11 . TR 
39 60-80 I 1  11 I ?  0.01 
40 80-100 11 I? I ?  TR 
41 100-120' 11 11 I 1  0.01 . 

42 120-140 11  11 11 TR 

43 * *  140-160 11 I t  11 . 0.01 

0.01 44 160-180 11 11 11 

45 180-200 '1 t i  11 0.01 
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