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S A M P L E R E C E I V E D F R O M . 
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L A B O R A T O R Y NO. 

10894 M 
10895 M 
10896 M 
10897 M 
10898 M 
10899 M 

S U B M I T T E R ' S M A R K 

2417 A 
2418 A 
2419 
2420 
2421 
2422 

A 
A 
A 
A 

L A B O R A T O R Y R E P O R T 

Assays: 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 

1.13% 
0.39% 
0.88% 
0.82% 
0.76% 
0.38% 

T H I S D O C U M E N T , O R A N Y P A R T T H E R E O F . M A Y N O T B E R E P R O D U C E D 
F O R P R O M O T I O N A L O R A D V E R T I S I N G P U R P O S E S . 
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